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Geltungsbereich der Akkreditierung ab 27.10.2021

Priifstelle fur die Analyse von Boden, Gesteinskdrnungen, bitumenhaltigen
Bindemitteln und bituminésem Mischgut, Beton, in situ Prifungen und
Zustandserfassung von Strassen und anderen Verkehrsflachen

Produkte- oder Stoffgruppe,
Tatigkeitsgebiet

Messprinzip ?
(Merkmale, Messbereiche,
Priifungsarten)

Priifverfahren, Bemerkungen
(nationale, internationale
Normen, eigene Verfahren)

(Fest-) Beton

Frischbeton und Frischmortel

Bestimmung der Wasserleitfa-
higkeit
Herstellung und Lagerung von

Probekoérpern fur Festigkeits-
prufungen

Druckfestigkeit von Probekor-
pern

Bestimmung der Dichte von
Festbeton

Bestimmung der Wasserein-
dringtiefe unter Druck

Bestimmung der Ergiebigkeit

SIA 262/1 Anhang A bzw.
SN 505 262/1

SN EN 12390-2 bzw.
SIA 262.252

SN EN 12390-3 bzw.
SIA 262.253

SN EN 12390-7 bzw.
SIA 262.257

SN EN 12390-8 bzw.
SIA 262.258
SIA 162/1, Prufung Nr. 18, bzw.

SN 562 162/1, aufgehobene
Normen
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1) Geltungsbereich Typ A (fix)
2) Geltungsbereich Typ B (flexibel)
3) Geltungsbereich Typ C (flexibel)

Definition der Flexibilitat siehe SAS-Dokument 741
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Produkte- oder Stoffgruppe,
Tatigkeitsgebiet

Messprinzip 2
(Merkmale, Messbereiche,
Priifungsarten)

Priifverfahren, Bemerkungen
(nationale, internationale
Normen, eigene Verfahren)

Frischbeton und Frischmortel

Betontragwerke und Betonbau-
teile

Beton und Mortel: in situ Pri-
fungen

Gesteinskérnungen, minerali-
sche Baustoffe, Sand, Kies,
Splitt, Schotter, Kiessand, Filler,
ungebundene Gemische, usw.

Bestimmung des Wassergehal-
tes von Frischbeton

Probenahme von Frischbeton
Bestimmung des Setzmasses

Bestimmung des Ver-
dichtungsmasses

Bestimmung des Ausbreit-
masses

Bestimmung der Frischbeton-
rohdichte

Bestimmung der Luftgehalte;
Druckverfahren

Setzfliessmass-Priifung (Selbst-
verdichtender Beton)

Bestimmung des Chloridgehal-
tes von Festbeton — Produkte
und Systeme flir den Schutz
und die Instandsetzung von Be-
tontragwerken

Bestimmung der Karbonatisie-
rungstiefe im Festbeton mit der
Phenolphthalein-Prifung — Pro-
dukte und Systeme fiir den
Schutz und die Instandsetzung
von Beton-tragwerken

Messung der Haftfestigkeit im
Abreissversuch

Bestimmung der Rautiefe nach
dem Sandverfahren gemass
Norm: Produkte und Systeme
fur den Schutz und die Instand-
setzung von Betontragwerken —
Priufverfahren — Referenzbeto-
ne fir Prifungen

Schlammanalyse nach der
Araometermethode (minerali-
sche Bau-stoffe)

Bestimmung des Widerstandes
von Gesteinskdrnungen gegen
ZertrGmmerung

SIA 262/1 Anhang H bzw.
SN 505 262/1

SN EN 12350-1 bzw.
SIA 262.231

SN EN 12350-2 bzw.
SIA 262.232

SN EN 12350-4 bzw.
SIA 262.234

SN EN 12350-5 bzw.
SIA 262.235

SN EN 12350-6 bzw.
SIA 262.236

SN EN 12350-7 bzw.
SIA 262.237

SN EN 12350-8 bzw.
SIA 262.238

SN EN 14629 bzw.
SIA 262.496

SN EN 14630 bzw.
SIA 262.495

SN EN 1542 bzw.
SIA 162.421

SN EN 1766 bzw.
SIA 262.424

SN 670 816, aufgehobene
Norm

SN EN 1097-2 bzw.
SN 670 903-2
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1) Geltungsbereich Typ A (fix)
2) Geltungsbereich Typ B (flexibel)
3) Geltungsbereich Typ C (flexibel)

Definition der Flexibilitat siehe SAS-Dokument 741
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Gesteinskérnungen, minerali-
sche Baustoffe, Sand, Kies,
Splitt, Schotter, Kiessand, Filler,
ungebundene Gemische, usw.

Lockergestein, Boden, Wand-
kies

Bdoden, Untergrund und Fels: in
situ Prifungen

Bitumenhaltige Bindemittel

Bestimmung von Schittdichte
und Hohlraumgehalt von Ge-
steinskoérnungen

Bestimmung des Wassergehal-
tes von Gesteinskdérnungen
durch Ofentrocknung

Bestimmung der Rohdichte und
der Wasseraufnahme von Ge-
steinskérnungen

Probenahmeverfahren von
Gesteinskérnungen

Bestimmung der Korngréssen-
verteilung von Gesteinskdrnun-
gen; Siebverfahren

Prufverfahren fir geometrische
Eigenschaften von Gesteins-
kérnungen - Einteilung der Be-
standteile in grober recyclierter
Gesteinskérnung

Bestimmung der Kornform von
Gesteinskérnungen, Plattig-
keitskennzahl

Bestimmung des Anteils von
gebrochenen Kdrnern in gro-
ben Gesteinskdérnungen

Bestimmung der Fliesskoeffi-
zienten von Gesteinskornun-
gen

Bestimmung der Konsistenz-
grenzen (Fliess- und Ausroll-
grenzen von Bdden, 3-Punkt
Methode)

Laborprifverfahren fir die Tro-
ckendichte und den Wasser-
gehalt (ungebundene und hyd-
raulisch gebundene Gemi-
sche); Proctorversuch

Bestimmung der Korngréssen-
verteilung (Bdoden)

Plattendruckversuch EV und
ME (Boden)

Bestimmung des Penetrations-
index gemass Norm: Anforde-
rungen an Strassenbaubitumen

Rickgewinnung des Bindemit-
tels: Rotationsverdampfer
(Perchlorethylen)

SN EN 1097-3 bzw.
SN 670 903-3

SN EN 1097-5 bzw.
SN 670 903-5

SN EN 1097-6 bzw.
SN 670 903-6

SN EN 932-1 bzw.
SN 670 901-1

SN EN 933-1 bzw.
SN 670 902-1

SN EN 933-11 bzw.
SN 670 902-11

SN EN 933-3 bzw.
SN 670 902-3

SN EN 933-5 bzw.
SN 670 902-5

SN EN 933-6 bzw.
SN 670 902-6

SN 670 345, zurlickgezogene
Norm

SN EN 13286-2 bzw.
SN 670 330-2

SN EN ISO 17892-4 bzw.
SN 670 340-4

VSS 70 317 bzw.
SN 670 317 (alte Nr., unguiltig)

SN EN 12591 bzw.
SN 670 202

SN EN 12697-3 bzw.
SN 670 403, gedndertes
Verfahren
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1) Geltungsbereich Typ A (fix)
2) Geltungsbereich Typ B (flexibel)
3) Geltungsbereich Typ C (flexibel)
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Bitumenhaltige Bindemittel

Bitumindses Mischgut

Bestimmung der elastischen
Ruckstellung von modifizierten
Bitumen

Bestimmung der Nadelpenetra-
tion
Bestimmung des Erweichungs-

punktes Ring und Kugel-Ver-
fahren

Probenahme bitumindser Bin-
demittel

Bestimmen des |6slichen Bin-
demittelanteils gemass Rouen

Bestimmung des Schichtenver-
bunds (nach Leutner)

Bestimmung des |8slichen Bin-
demittelgehaltes

Bestimmung der Wasseremp-
findlichkeit von Asphalt-Probe-
kérpern

Bestimmung der Korngréssen-
verteilung von Heissasphalt

Bestimmung der indirekten
Zugfestigkeit von Asphalt-Pro-
bekdrpern

Probennahme von Heissas-
phalt

Probenvorbereitung, Marshall-
Verdichtungsgerat

Marshall Prifung

Bestimmung der Dicke von
Fahrbahnbefestigungen aus
Asphalt

Bestimmung der Rohdichte von
Heissasphalt

Bestimmung der Raumdichte
von Asphalt-Probekérpern

Bestimmung von volumetri-
schen Charakteristiken von As-
phalt-Probekoérpern

SN EN 13398 bzw.
SN 670 547

SN EN 1426 bzw.
SN 670 511

SN EN 1427 bzw.
SN 670 512

SN EN 58 bzw.
SN 670 501

Méthode LPC "projet de mode
opératoire - Rouen", geandertes
Verfahren

VSS 70 461 bzw.
SN 670 461 (alte Nr., unguiltig)
SN EN 12697-1

SN EN 12697-12

SN EN 12697-2

SN EN 12697-23

SN EN 12697-27 bzw.
SN 670 427

SN EN 12697-30

SN EN 12697-34

SN EN 12697-36 bzw.
SN 670 436

SN EN 12697-5

SN EN 12697-6

SN EN 12697-8
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1) Geltungsbereich Typ A (fix)
2) Geltungsbereich Typ B (flexibel)
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Strassenbau und Abdichtungen:

in situ Prifungen

Bestimmung der Quer- und
Langsprofile in den Wellenlan-
gen der Ebenheit und der Me-
gatextur (ARAN - automatic
road analyzer) - Oberflachenei-
genschaften von Strassen und
Flugplatzen

Bestimmung der Parameter zur
Ermittlung der Breitenuneben-
heit (ARAN - automatic road
analyzer) - Oberflacheneigen-
schaften von Strassen und
Flugplatzen

Deflektionsmessung

Zustandserhebung und Index-
bewertung (ARAN - automatic
road analyzer) - Erhaltungsma-
nagement der Fahrbahnen
(EMF)

Messung der Makrotexturtiefe
der Fahrbahnoberflache mit
Hilfe eines volumetrischen Ver-
fahrens (ARAN - automatic
road analyzer) - Oberflachenei-
genschaften von Strassen und
Flugplatzen

Bestimmung der mittleren Pro-
filtiefe (1ISO 13473-1) (ARAN -
automatic road analyzer) -
Charakterisierung der Textur
von Fahrbahnbeldgen unter
Verwendung von Oberflachen-
profilen

Eigenschaften der Fahrbahn-
oberflachen (ARAN Automatic
Road Analyzer) - Langseben-
heit

Eigenschaften der Fahrbahn-
oberflachen (ARAN Automatic
Road Analyzer) - Querebenheit

SN EN 13036-6 bzw.
SN 640 516-6

SN EN 13036-8 bzw.
SN 640 516-8

Falling Weight Deflectometer —
Calibration Guide, protocol 3 +
10 CROW Report D11-07 - na-
tional information and technol-
ogy platform for infrastructure,
traffic, transport and public
space, NL

VSS 40 925 bzw.

SN 640 925 (alte Nr., ungdltig)

SN EN 13036-1 bzw.
SN 640 511-1

SN EN ISO 13473-1 bzw.
SN 640 511-11

VSS 40 517 bzw.
SN 640 517 (alte Nr., ungultig)

VSS 40 518 bzw.
SN 640 518 (alte Nr., ungultig)

Bei Widerspriichen in den Sprachversionen der Verzeichnisse gilt die franzdsische Fassung.
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1) Geltungsbereich Typ A (fix)
2) Geltungsbereich Typ B (flexibel)
3) Geltungsbereich Typ C (flexibel)
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